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Lisamanuste tootjad lubavad positivset ma&ju, nagu kulumisvastast kaitset, oli
pikemat tddiga ja kitusekulu vdhenemist. Kas need lubadused on reaalsed ning
mida sellised lisamanused lledldse annavad? Kokkuvdtlikult soovitan
lisamanuste kasutamisega ettevaatlik olla.

Lisamanuste kasutamine mootorsdidukites

Tanapdeva moodsad mootorsdidukite dlid on juba niivard kérgel tasemel, et
neid polegi viimalik enam tdendavate manustega parendada. Kérgkvaliteetsete
méardeainete viljatédtamisel viiakse laboris, katsestendidel ja sdidukites labi
kulukaid katseid, et kontrollida manuste toimemehhanisme ja selgitada vilja
kdige efektiivsemad baasdlide ja manuste kombinatsioonid.



Siiski on hea tarbijatele teada anda, milliseid tlesandeid peavad baasdlile lisatud
manused taitma.

Lisamanused:

* parandavad baasali hdid omadusi, nagu nt kulumisvastast kaitset,
maarimisvéimet ja koormustaluvust.

* parsivad negatiivseid omadusi, nagu nt éli vananemist ja vahutamist.

* hoiavad mootor puhtana ja transpordivad mustuse ja kulumisproduktid
filtrisse.

* neutraliseerivad pélemise kdigus tekkivaid vaavlit sisaldavaid happeid,
vananemisprodukte ja lammastikoksiide.

* suurendavad kasutustemperatuuride vahemikku.

* vahendavad kitusekulu, kuna vdhendavad hadrdumist ja kulumist.

Kaasaegsed maardeained sisaldavad enamasti Gle 10% seda kulukate katsetega
vilja arendatud lisandipaketti, et kiik nimetatud nduded oleksid ideaalselt
tdidetud. Ukski s8iduki- ja dlitootja ei kida seetdttu heaks hilisemat tédiendavate
manuste juurdelisamist. Lisamanuste kasutamine |Gpetab garantii kehtivuse.

Enamik muudavatest lisamanustest peaksid vihendama hddrdumist ja kulumist.
Tanu hadrdumise vahenemisele peaks omakorda saama sddsta kitust. Kui
lisamanuste tootja lubab suuremat kiitusesdastu kui 10 %, ei saa seda vitta
tosiselt, kuna nii drastiline kiutusekulu langus on tdnapievaste mootorite puhul
fadsikaliselt iimvaimatu. Testid, mis seda fakti tdestavad, on kas |abi viidud
vanade mootoritega vii baseeruvad katsemeetoditel, mis arvestavad vaid
maningaid &li parameetreid (naiteks 8l viskoosus miinustemperatuuridel).

Juhul, kui siiski kasutatakse lisamanuseid, peab olema ettevaatlik vaimalike
sadestiste osas. Tohusad kulumisvastased manused sisaldavad metallorgaanilisi
thendeid, mis péhinevad nt tsingil, molibdeenil, fosforil vai volframil. Sageli
jadvad nimetatud metallid p&lemisprotsessis tuhka tekitavate sadestistena alles.
"Tanu” neile tekivad produktid, mis koormavad mootoridli. Mootoridli ei tule
enam mustuseosakestega toime ning isedranis tulistele detailidele, nagu
kolvirdnga soontele, kolvipthja sisekaljele vai véljalaskeklappidele, vdivad
moodustuda sadestised. Seesuguse isoleenva kihi tekke tagajarjel muutuvad
tolerantsid ja halveneb soojuse drajuhtimine.

Olis sisalduvad detergendid hoiavad mootori puhtana, lagundades &li
vananemisprotsessist, mootoris toimuvast pdlemisest véi mustusest tingitud
saaste peenteks osakesteks. Dispergendid hoiavad need osakesed hiljuvas
olekus ja transpordivad nad filtrisse. Pesumanused kaitsevad tahma,
oksidatsiooniproduktide, lammastikoksiidide, pdlemata kituse jadkide ja
niiskuse tottu tekkinud flammi ja lakisarnaste sadestiste eest. Sel moel
hoolitsevad pesumanused kolvirdngaste ja Slivanni puhtuse eest, ilma et
avaldataks negatiivset mdju heitgaaside kataliisaatorite téole. Eraldi lisatavad
«pesulisandid™ kujutavad ohtu selles osas, et dli viib vahutama hakata.
Olemasolevad vahutamisvastased lisandid ei tule enam toime sedavdrd suure
koguse pesulisandi mdjuga. Vahutav &li ei suuda aga enam piisavalt kaitsta
kulumise vastu ja halveneb ka mootoridetailide juhutamine.



Mootoridlide puhul on vdimalik sulfaattuha sisalduse alusel teha jareldusi
dlimanustest pdhjustatud sadestiste vdimaliku moodustumise kohta kuumadele
mootoriosadele. Seetdttu on mdnedes mootoridli spetsifikatsioonides margitud
maksimaalselt lubatud sulfaattuha kogus. Kuna hdérdumist vahendavad
metallorgaanilised lisamanused soodustavad enamasti rohke tuha teket, ei tdida
dli vahemalt selle punkti osas enam spetsifikatsioone. Pealegi on lisandite puhul
vdga tihti tegemist nn katallsaator mirgiga, kuna heitgaasi puhastussisteemid
ei talu harilikult muudatusi 8li koostises ja &li jaakproduktide suuri koguseid
heitgaasis.

Lekkeid vahendavad lisamanused on tihti viskoosust téstvad (oli paksendavad)
ja nende kasutamisega kaotab 8li oma “kalmakindluse™. Seega ei maksa
imestada, kui peale selliste manuste lisamist ei dnnestu kilma imaga enam
mootont kdivitada.

Lisamanuste kasutamine tdostusmasinates

Tadstusmaardeainetes vaib lisamanuste kasutamine olla mattekam kui
mootorsdidukite Slides. Vahelegeeritud té&stustransmissioonidli kulumisvastast
kaitset saab parandada, kui lisada &lisse vastavaid sédbimisvastaseid (EP)
manuseid. Samade omadustega valmistoote kasutamine on aga oluliselt
soodsam. Pealegi jaab sel juhul kehtima ka seadme- v3i masinatootja garantii.
Lisamanuse kasutamisel ei vastuta dli eest ei manuste tarnija ega dlitootja.
Juhul, kui manuseid lisatakse juurde metallitéGtlusdlile, tuleb eelkdige jalgida, et
sellega ei kaotaks oma kehtivust originaaltoote garantii ega pérsitaks ali
antibakteriaalset toimet.

Olenemata sellest, kas on tegemist mootoridh voi tédstusmaardeainega, jalgige
palun, et Te seoses garantiiga ei jadks kaotajaks pooleks. Enne lisamanuste
kasutamist lugege kindlasti sellekohast infot masina kdsiraamatust vai sdiduki
kasutusjuhendist. Selle asemel, et ise ,toota™ &li ja lisamanuste baasil kisitava
vaddrtusega segusid, soovitan kasutada kvaliteetseid tuntud tootjate
mdaardeaineid. See on kindlasti ka lihtsam, ohutum ja soodsam.
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