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Строительная промышленность и 
производство строительных ма-
териалов являются главными 

отраслями промышленности практи-
чески во всём мире. Техника, исполь-
зуемая при производстве строитель-
ных материалов, должна показывать 
наилучшие результаты и быть абсо-
лютно надёжной. В производстве де-
талей, стен и потолков из бетона дей-
ствуют особые требования. Использу-
емые в данной области формовочные 
масла должны обеспечивать опти-
мальное отделение бетона, асфаль-
та и керамики от деревянных, пла-
стиковых и стальных форм. Благо-
даря этому после распалубки формы 
можно использовать сразу, без пред-
варительной очистки. Самой важ-
ной задачей формовочного масла яв-
ляется обеспечить чистую и каче-
ственную бетонную поверхность. 

Качественное формовочное мас-
ло защищает опалубку от остатков 
бетона, воздействия окружающей сре-
ды, старения и коррозии. Формовоч-
ное масло хорошего качества не толь-
ко гарантирует длительный срок экс-
плуатации опалубок при минималь-
ных затратах, но и является особенно 
важным аспектом для защиты бетон-
ных изделий от повреждений. Бетон-
ная поверхность остаётся чистой и ка-
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чественной только благодаря опти-
мальному отделению детали от фор-
мы. По этой причине формовочные 
масла должны обеспечивать надёж-
ный разделительный слой между опа-
лубкой и бетоном даже при экстре-
мальных условиях эксплуатации, как, 
например, температурные перепады, 
влажность, пыль и ударные нагрузки. 

Специальные формовочные 
масла наносят на опалубку, что-
бы предотвратить прилипание бе-
тона к форме. Они содержат присад-
ки, способствующие разделению, на-
пример жирные кислоты, которые 
при контакте с влажным  щелочным 
бетоном вызывают химическую ре-
акцию, в результате чего образуют-
ся кальциевые мыла и вода. Имен-
но мыльный слой и обеспечива-
ет отделение формы от бетона. 

Формовочные масла могут быть 
произведены из минеральных и полу-
синтетических базовых масел, а так-
же из растительных масел. Например, 
биоразлагаемое формовочное масло 
ADDINOL Ökoplus XT U произведено на 
основе растительных масел и приме-
няется в основном для изготовления 
малопористого облицовочного бетона. 
Кроме того, используются уже готовые 
к применению эмульсии. В случае с 
базовыми маслами самой важной ха-
рактеристикой является вязкость, 
которая определяет область приме-
нения. Помимо этого базовые мас-

ла должны быть устойчивы к старе-
нию и быть термостойкими. Присад-
ки формовочных масел должны обла-
дать хорошей растворимостью. Важно 
также, чтобы масла были бы экологи-
чески безопасны и устойчивы к отри-
цательным температурам во время 
складирования. По сравнению с пара-
финовыми маслами и гидрокрекин-
говыми маслами, растительные масла 
более подвержены старению и очень 
чувствительны к изменениям тем-
пературы, что осложняет их приме-
нение. Формовочные масла ADDINOL 
не содержат растворителей, поэтому 
они имеют слабый запах и не нужда-
ются в длительном проветривании. 

Для достижения оптимальных ре-
зультатов особенно важно нанести 
формовочное масло тщательно и рав-
номерно. Смазка форм происходит 
вручную или с помощью автомати-
ческого оборудования. В зависимо-
сти от предписаний оператора ис-
пользуются распылительные систе-
мы или щётки. Конечно, при автома-
тическом нанесении формовочное 
масло наносится более равномер-
ным слоем и значительно тщатель-
нее, чем при нанесении вручную.

Независимо от способа нанесе-
ния масла определяющее значение 
имеет оптимальная вязкость. Для по-
лучения максимально равномерной и 
тонкой масляной плёнки с помощью 
распылительной насадки, иногда тре-

буется предварительный нагрев мас-
ла. Масла с высокой вязкостью необхо-
димо перед распылением разогреть.   

Вязкость формовочного масла вли-
яет на количество используемого сма-
зочного материала и при нанесе-
нии масла посредством щёток, по-
скольку щёточные системы не по-
зволяют регулировать количество 
наносимого масла. От того, име-
ет ли формовочное масло высокую 
или низкую вязкость, зависит и ко-
личество зачерпнутого и нанесённо-
го смазочного материала. Это озна-
чает, что формовочное масло с высо-
кой вязкостью расходуется больше. 

Следует непременно избегать 
избыточной и недостаточной смаз-
ки. Если на опалубку будет нанесе-
но слишком мало формовочного мас-
ла, то при распалубке не удастся оп-
тимально отделить изделие от фор-
мы и на ней останутся комки бетона. 
Но избыточная смазка также имеет 
свои опасности и может ухудшить ка-
чество бетонной поверхности. В этом 
случае на поверхности готовой бетон-
ной детали могут образоваться водя-
ные линзы, пятна и загрязнения. О 
неравномерном нанесении масла го-
ворят светлые и тёмные области на 
бетонной поверхности. Для эконо-
мичного использования формовоч-
ного масла определяющее значение 
имеет оптимальная вязкость масла с 
подходящим способом нанесения.
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